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l. Tuotteen tunnistuskoodi 006-03-suomi
2. Tyyppr, era- tar sarjanumero tai muu merkintii, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

Ks. tuotteen etiketti
IZOVAT 2OO

3. Valmistaj an edellyttiimii rakennusalan tuotteen sovellettavan
yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen kiiyttotarkoitus

Rakennusten liimmoneristys

4, CPR:n arliklan 11 (5) mukainen nimi, rekisteroity kauppanimi tai
rekisteroity tavaramerkki

OBIO LLC ZOVAT -
Zhytomyr, str. Promyslova 6

s iihkop o sti : rnf o @izov at.ua
kotisivu: www,izovat.ua

uh./faksi :+3 8( 0412\ 412-412
5. CPR:n mukainen rakennusmateriaalin tasaisen laadun miiiiritvs- ia
arviointii iiri estelmii tai -i iirj estelmiit Jiirjestelmii I

6. SertifiointielinN:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan
tarkastuksen, sekfl suorittaa tehtaan sisiiisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia jiirjestelmiin
I mukaisesti sekii on antanut siitii EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7. Yhdenmukaistetun teknisen eritelmiin EN 13162:2012+41:2015

MW-8N13162.7 5-DS(70,90 I 0)8O-TRl 5-PL(5)900-M U 1 -\VL(P).WS

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka Nimellisarvo

P al o kiir,ttZivtyminen 4.2,6. PalokiiyttZiytyminen, Eurol uokka A2-s1,d0
Vaarallisten aineiden niiiistot
sistiilmaan

4.3.13 Vaarallisten aineiden piiZistdt NPD

Liimmonjohtavuus ja
Itimmonvastus

4.2.1 Liimmoniohtavuus, )"n 0,037 W/mK
4.2.1 Liimmcinvastus, Rp"/ ks. liite A

Mitat 4.2.2 Pituus/Leveys +) 0.o/^+l \o,/^14)v/w1 L)J/w

4.2.3 Paksuus,luokha T T5
4.2.4 Suorakulmaisuus < 5mm/m
4.2.5 Tasomaisuus >6mm

Palo-ominaisuuden pysyvyys
liimpoii, sZiiiolosuhteita,
ikiiiintymistii vastaan

4.2,7 Piklaikaiskestiivvvsominaisuudet b) ei muutu ajan
myotii')

Liimmcjnvastuksen pysyvyys
I iimpoii, siiiiolo suhteita,
ikiiiintymi stii vastaan

4 .3 .2 Mittapysyvyys maarittelyissii liimpdtila- j a

kosteusolosuhteissa. DS ( 70.90 )
+l ,0o/o

4.2.I Liimmonvastus ja liimmdnjohtavuus, Rpo) ia l.p d) ei muutu ajan
mycjtii

Puristuslujuus 4.3.3 Puristusluiuus 10 % oainumalla. CS 80 kPa
4.3.5 Pistekuorma, PL(5) 900 N

Vetoluiuus 4.3.4 Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan "), TR 15 kPa
Akustinen absomtioindeks 4.3.ll Aiinenabsorotio. AW ia AP NPD
Askeliiiinensiirtymisindeksi
(lattiat)

4.3.9 Dynaaminen itiykkyys , SD NPD
4.3.I0.2 Paksuus, dr tar luokka NPD
4.3.I0.4 Kokoonpuristuvuus, CP NPD
4.3 12 llmav rranvastus. AFr NPD

Ilmaiilneneristysindeksi 4.3 L2 IImav rranvastus. AFr NPD
Jatkuva kytev2i palo 4.3.I5 Jatkuva ktevii palo NPD



Vedenliiptiisevyys 4 .3 .7 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisess a upotukses sa,

WS lirkglm2

4 .3 .7 .2 Vedenimukyky pitkiiaikaisessa upotuksessa,
WL(P)

<3kglm2

Vesihciyryl2ipiii sevyvs 4.3.8 Vesihoyryliipiiisevyys, MU MU1
NPD - Ei miiZiriteltiivissii

u) 
- Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kartiomaiset tuotteet), mainitaan vain

llimmonjohtavuus.

o)- Mineraalivillatuotteiden palokiiyttriytymisominaisuudet eiviit muutu.

') - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu
orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa,

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti on

osoittautunut, ettii kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa.

') - Tama ominaisuus kattaamyos ktisittelyn ja asennuksen.

9. Edellzi 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset. Ttimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistaian yksinomaisella

vastuulla,

Ukrainassa, 2016.09.09 OBIO LLC
varajohtaja M. Desna


